CARLISLE

RESITRIX cLw
Klasyczne pokrycie dachowe
odporne na przebicie korzeni

NA WSZYSKIE RODZAJE USZCZELNIEN
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RESITRIX® CL W to zgrzewalna gorgcym
powietrzem membrana hydroizolacy-

jna na bazie kauczuku syntetycznego
EPDM, wzmocniona widknem szklanym.
Spodnia strona jest pokryta warstwg poli-
merowg, odporng na przerastanie korzeni
warstwag bitumiczng z drobnym rozpros-
zeniem kwarcu. Ochrona przeciwkorzen-
na jest zgodna z norma DIN EN 13948.
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Wtasciwosci produktu:

+ Oznakowanie wg.:
DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS;

Mozliwe sg nastepujace warianty uktadania:

« Sklejanie pasmowe klejem poliuretanowym PU-LMF-02

« Sklejanie catopowierzchniowo bitumen na gorgco

Oznakowanie wg.:
DIN/TS-20000-202: BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS

- Odpornosc¢ na przebicia korzeni wg. EN 13948
(FLL w trakcie badan) Certyfikat CE wg. DIN 13956,
DIN 13967 i DIN EN 14909

+ Spetnia wymagania normy DIN 18531, przepisow
technicznych dotyczacych hydroizolacji (Wytyczne
uktadania dachéw ptaskich), DIN 18532, DIN 18533,
DIN 18534 i DIN 18535.

+ Mocowanie mechaniczne

+ Luzno pod balastem
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Szczegotowe wymagania dotyczgce podtoza i instrukcje instalacyjne mozna znalezé w wytycznych
planowania RESITRIX® i instrukcji uktadania RESITRIX®.

Techniczne parametry materiatowe

Grubos¢ warstwy EPDM: 1,6mm -5/+10% Szerokos¢ dostarczana: 1000 mm (Tolerancja zgodna

znorma EN 13956)

Grubosc¢ taczna: 3Imm -5/+10%

Ciezar: 3,5kg/m? -5/+10% Okres przechowywania: 24 miesigce w oryginalnym

opakowaniu

Standardowa dtugosé rolki: 1M0m -0/+5%

Parametry fizyczne

Kryterium badawcze Wartosé zadana Wartos$é rzeczywista

Sita zrywajaca wg. DIN EN 12311-2 wzdtuz: 2250 N/50 mm > 350 N/50 mm

w poprzek: =200 N/50 mm > 300 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 wdtuz: 2300 % <600 %

w poprzek: =300 % <600 %
Zmiana wymiaréw po 6 godzinach przechowywania w wzdtuz: <0,5% +0,1%
temperaturze 80 °C zgodnie z norma DIN EN 1107-2 quer: <0,5% +0,2%
Elastycznosé na zimno przy -30 °C zgodnie z DIN EN 1109 / DIN EN 495-5 Brak rys Brak rys
Trwatosé na oddziatywanie ozonu po 14 dniach sktadowania w wodzie Stopien 0 Stopien 0

wg DIN EN 1844

Zachowanie sie spoiny

« Wytrzymato$¢ na oddzieranie zgodnie z norma DIN EN 12316-2 >80 N/50 mm 250 N /50 mm
« Wytrzymatos$é na $cinanie zgodnie z DIN EN 12317-2 2200 N/50 mm 500 N /50 mm
Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (p) ca. 58.000
zgodnie z norma DIN EN 1931

Klasa materiatowa wg DIN 18531 K1/K2
Wtasciwos¢é materiatowa wg DIN18531 1 E1 E1

Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102, czes¢ 1 B2 B2
Odpornos$¢ ogniowa wg z normy DIN EN 13501, czes¢ 1 Klasa E Klasa E

Odpornos$¢ ogniowa wg DIN 4102, czesé¢ 7 i DIN CEN / TS 1187 Odporny na ogien lotny i na
ciepto promieniowe, nie

rozprzestrzeniajacy ognia

Odporny na ogien lotny i na
ciepto promieniowe, nie
rozprzestrzeniajacy ognia

w niniejszym prospekcie stuza wytacznie celom informacyjnym, nie s prawnie wigzace i nie stanowig oferty w mys| rozumienia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionych
zmian programowych i technicznych,odpowiadajacych naszym wysokim wymaganiom jakosciowym i stuzacych postepowi w konstrukcji naszych wyrobéw.

CARLISLE

Dane informacyjne i opisy produktow w tej publikacji zostaty opracowane na podstawie najlepszej wiedzy w oparciu o nasze do$wiadczenia i wyniki badan. Wszystkie dane zawarte C €

CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49(0)40 7889330
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com



